



Réaliser les finitions de votre béton en 5 étapes




5 étapes pour réaliser les finitions de votre béton


En plein travaux impliquant du béton vous vous demandez comment réaliser de jolies finitions ? Notre article est fait pour vous : découvrez comment réaliser des finitions parfaites de votre béton en 5 étapes seulement !



Les étapes pour bien réaliser les finitions du béton


Afin de parfaire vos travaux il faut que vous réalisiez des finitions de bonne qualité. Pour ce faire nous vous conseillons de suivre nos 5 différentes étapes. 


Le talochage


La première étape consiste à lisser le béton partout sur la surface que vous venez d’enduire. Le talochage consiste à étendre ou lisser un enduit, un mortier ou un plâtre à l’aide d’une taloche afin de créer une surface régulière, lisse et égale. Cette étape va permettre de faire remonter la pâte de ciment, ce qui va débuller le béton, assurer l’enrobage des granulats et effacer les éventuelles marques de règles, vagues et de boucher les trous. Cette étape doit être réalisée au fur et à mesure de la pose du béton.


Acheter une taloche


Le lissage


La seconde étape est le lissage. Cette phase permet d’aplanir les granulats et de bien fermer la surface avant de poser le produit de cure. Le lissage s’effectue grâce à une lisseuse à béton.


Les bords


Cette étape est optionnelle mais nous vous conseillons, pour un résultat parfait, de l’appliquer. Grâce à cette étape l’aspect de votre dalle sera meilleur et cela permet d’éviter les fissures du béton à long terme. Les bords sont parfois oubliés mais restent importants : il faut utiliser un quart de rond ou un fer à bord sur les bords de votre surface bétonnée. Utilisez cet outil avec des mouvements de va-et-vient.


Le choix de la texture


Vous souhaitez réaliser un béton avec un effet “balayé” ? Cette étape facultative est faite pour vous : utilisez un balai ou un balai brosse. Un béton balayé augmente l’adhérence de celui-ci. Fortement apprécié pour son look contemporain et ses avantages économiques, il vous permet d’obtenir un rendu esthétique correspondant à vos envies et besoins.


La pose du produit de cure


La cinquième et dernière étape est la pose du produit de cure. Ce produit permet d’éviter une évaporation trop rapide de l’eau qui se trouve dans le béton et qui provoque des fissurations.


Une fois ces 5 étapes réalisées vous pouvez souffler : votre travail est terminé.
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